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Wissenschaftliche Projekte und Forschungsvorhaben
• Denner N D: Survival rate of aluminum oxide ceramic posterior crowns using two different luting

cements: a prospective, randomized clinical split mouth study. (01.11.2004 - 31.10.2009)

• Guess P, Strub JR: Clinical comparison of postoperative sensitivity for all-ceramic posterior
crowns using two different luting cements: A prospective randomized clinical split-mouth study
over 5 years (01.11.2004 - 31.12.2012)

• Güss P, Strub JR: Einfluss unterschiedlicher Präparationsformen auf die Überlebensrate und
Bruchfestigkeit vollkeramischer Prämolarenteilkronen. Eine In-Vitro-Studie. (01.08.2005 -
01.08.2007)

• Heydecke G: Klinisch-prospektive Untersuchung von Frontzahn- bzw. Prämolarenbrücken aus
einer experimentellen Lithium-Disilikat-Keramik über 5 Jahre (01.01.2003 - 31.12.2006)

• Heydecke G: Multizentrische, randomisierte Studie: zahnärztlich-prothetischer Therapieformen
der verkürzten Zahnreihe (01.01.2004 - 30.12.2010)

• Kissing EM: Vergleich der Lebensqualität bei Patienten mit intra- bzw extraoraler
Knochenentnahme zum Aufbau des Bodens des Sinus maxillaris (01.01.2004 - 30.06.2007)

• Kohal RJ: Clinical, histological, and histomorphometrical comparison of unloaded and loaded
acid-etched screw-type and cylinder type implants in the augmented maxillary sinuses in
monkeys. (01.01.1998 - 31.12.2006)

• Kohal RJ, Tomic M: Evaluation of a one-piece ceramic implant used for restauration of partial
edentulism and for single tooth replacement. (01.04.2005 - 31.03.2011)

• Kohal RJ, Butz F, Bächle M: Evaluation of endosseous zirconia implants having different surface
topographies. In-vitro and in-vivo investigations. (01.12.2004 - 30.11.2006)

• Kohal RJ: Grundlagen und klinischer Einsatz von Oxidkeramiken als Implantatmaterial im oralen
Bereich. (01.06.2006 - 31.05.2009)
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• Kohal RJ: Grundlagen und klinischer Einsatz von PepGen P-15 als Knochenersatzmaterial im
Bereich des Sinus maxillaris (01.01.2005 - 30.06.2010)

• Kohal RJ, Bächle M, Butz F: In-vitro Untersuchung verschiedener Keramikmaterialien auf
Biokompatibilität mit Hilfe von humanen und Sarkom-Osteoblasten (01.08.2004 - 30.07.2006)

• Kohal RJ: Klinischer Einsatz von Vollkeramiksystemen in der Zahnersatzkunde (seit 01.07.2003
(unbegrenzt))

• Kohal RJ, Tomic M: PepGen P-15 for the augmentation of the maxillary sinus. A clinical and
histological investigation in man. (01.01.2005 - 30.06.2010)

• Kroeplin BS: Randomisierte klinische Studie zur Bewährung von Seitenzahnkronen aus der
Keramik KaVo Everest HPC (01.07.2004 - 31.05.2009)

• Stappert CFJ, Güss P, Andersen S, Strub JR: Klinische Bewährung keramischer Veneers
unterschiedlicher Präparationsart. (01.09.2001 - 31.08.2008)

• Strub JR: Evaluation of the SFB and CFB Implants. (01.05.2006 - 31.12.2008)

• Strub JR: Grundlagen und klinischer Einsatz von CAD/CAM Vollkeramik- und
Implantat-Abutment-Systemen für konventionelle und implantatgetragene Kronen- und
Brückenversorgungen. (01.10.2003 - 30.09.2008)

• Strub JR: Procera Brückenstudie T 166 (01.07.2006 - 30.09.2011)

• Tomic M: Verbund Strukturkeramik und Verblendmassen (01.01.2003 - 01.12.2006)

• Türp J. C.: Clinical features and personal impact of temporomandibular pain. (01.07.1995 -
31.12.2006)

• Türp JC: Herausragende Publikationen deutschsprachiger Zahnmediziner aus dem 19. und der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (01.10.1998 - 31.12.2006)

• Türp JC, Schindler HJ: Heterogene Aktivierbarkeit des M. masseter nach Erzeugung von
experimentellem Schmerz. (01.05.2000 - 31.12.2006)

• Türp JC: Psychosoziale Auswirkungen von schmerzhaften Myoarthropathien des Kausystems
(02.01.1998 - 31.12.2006)

Wissenschaftliche Publikationen

Originalarbeiten in wissenschaftlichen Fachzeitschriften
• Akkad AS, Bächle M, Kohal RJ: [Prosthetic treatment of a six-year-old child with hypodontia. A

case report] Schweiz Monatsschr Zahnmed, 2006; 116 (6): 626-640.

• Att W, Kurun S, Gerds T, Strub JR: Fracture resistance of single-tooth implant-supported all-
ceramic restorations after exposure to the artificial mouth. J Oral Rehabil, 2006; 33 (5): 380-386.

• Att W, Kurun S, Gerds T, Strub JR: Fracture resistance of single-tooth implant-supported all-
ceramic restorations: an in vitro study. J Prosthet Dent, 2006; 95 (2): 111-116.

• Bächle M, Hübner U, Kohal RJ, Han JS, Wiedmann-Al-Ahmad M: Structure and in vitro
cytocompatibility of the gastropod shell of Helix pomatia. Tissue Cell, 2006; 38 (5): 337-344.

• Butz F, Aita H, Wang CJ, Ogawa T: Harder and stiffer bone osseointegrated to roughened
titanium. J Dent Res, 2006; 85 (6): 560-565.

• Butz F, Ogawa T, Chang TL, Nishimura I: Three-dimensional bone-implant integration profiling
using micro-computed tomography. Int J Oral Max Impl, 2006; 21 (5): 687-695.

• Charisis D, Koutayas SO, Kamposiora P, Doukoudakis A: Spectrophotometric evaluation of
the influence of different backgrounds on the color of glass-infiltrated ceramic veneers. The
European Journal of Esthetic Dentistry, 2006; 1 (2): 142-156.

• Guess PC, Stappert CF, Strub JR: Erst klinische Ergebnisse einer prospektiven Studie an IPS
e.max Press und Cerec ProCAD-Teilkronen. [Preliminary clinical results of a prospective study
of IPS e.max Press and Cerec ProCAD- partial coverage restorations] Schweiz Monatsschr
Zahnmed, 2006; 116 (5): 493-500.

• Heydecke G, Butz F, Binder JR, Strub JR: Material characteristics of a novel shrinkage-free
ZrSiO(4) ceramic for the fabrication of posterior crowns. Dent Mater, 2006 (online).
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• Knauf M, Kohal RJ: Nahtmaterialien und Nahttechniken in der plastischen Parodontalchirurgie.
Quintessenz, 2006; 57 (6): 635-658.

• Kohal RJ, Klaus G, Strub JR: Zirconia-implant-supported all-ceramic crowns withstand long-term
load: a pilot investigation. Clin Oral Implan Res, 2006; 17 (5): 565-571.

• Ludwig A, Heydecke G, Aggstaller H, Böning K, Busche E, Ebenhöh J, Eschbach S, Gerds
T, Gitt I, Hannak W, Lazarek K, Luthardt RG, Marré B, Müller F, Pospiech P, Reinhardt W,
Schädler M, Stark H, Tauche G, Wöstmann B, Walter M: Einfluss unterschiedlicher prothetischer
Versorgungskonzepte der verkürzten Zahnreihe auf die Zielkriterien Karies, Vitalität und
Zahnverlust. 3-Jahres-Ergebnisse der Pilotphase einer multizentrischen Studie. Dtsch Zahnärztl
Z, 2006; 61 (12): 650-661.

• Marquardt P, Strub JR: Survival rates of IPS empress 2 all-ceramic crowns and fixed partial
dentures: results of a 5-year prospective clinical study. Quintessence Int, 2006; 37 (4): 253-259.

• Nakamura H, Shim J, Butz F, Aita H, Gupta V, Ogawa T: Glycosaminoglycan degradation
reduces mineralized tissue-titanium interfacial strength. J Biomed Mater Res A, 2006; 77 (3):
478-486.

• Okutan M, Heydecke G, Butz F, Strub JR: Fracture load and marginal fit of shrinkage-free ZrSiO4
all-ceramic crowns after chewing simulation. J Oral Rehabil, 2006; 33 (11): 827-832.

• Quaas AC, Yang B, Kern M: Panavia F 2.0 bonding to contaminated zirconia ceramic after
different cleaning procedures. Dent Mater, 2006 (online).

• Scholz S: Hartsubstanzdichte Veränderungen auf der Panoramaschichtaufnahme - Kasuistik und
Differenzialdiagnostik anhand eines gutartigen odontogenen Tumors. Quintessenz, 2006; 57 (6):
659-666.

• Stamouli K, Smeekens S, Att W, Strub JR: Bruchfestigkeit von dreigliedrigen Zirkoniumdioxid
Seitenzahnbrücken. Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift, 2006; 61: 621-626.

• Stappert CF, Att W, Gerds T, Strub JR: Fracture resistance of different partial-coverage ceramic
molar restorations: An in vitro investigation. J Am Dent Assoc, 2006; 137 (4): 514-522.

• Stappert CF, Guess PC, Chitmongkolsuk S, Gerds T, Strub JR: Partial coverage restoration
systems on molars - comparison of failure load after exposure to a mastication simulator. J Oral
Rehabil, 2006; 33 (9): 698-705.

• Strassburger C, Kerschbaum T, Heydecke G: Influence of implant and conventional prostheses
on satisfaction and quality of life: A literature review. Part 2: Qualitative analysis and evaluation of
the studies. Int J Prosthodont, 2006; 19 (4): 339-348.

• Strub JR, Rekow ED, Witkowski S: Computer-aided design and fabrication of dental restorations:
current systems and future possibilities. J Am Dent Assoc, 2006; 137 (9): 1289-1296.

• Wassermann A, Kaiser M, Strub JR: Clinical long-term results of VITA In-Ceram Classic crowns
and fixed partial dentures: A systematic literature review. Int J Prosthodont, 2006; 19 (4):
355-363.

• Witkowski S: Hightech-Biokeramiken für die Zukunft. Quintessenz Zahntech, 2006; 32: 66-76.

• Witkowski S, Komine F, Gerds T: Marginal accuracy of titanium copings fabricated by casting and
CAD/CAM techniques. J Prosthet Dent, 2006; 96 (1): 47-52.

• Witkowski S, Kunz A, Wagenknecht G: Improved communication during treatment planning using
light-curing hybrid wax for esthetic try-in restorations. Eur J Esthet Dent, 2006; 1: 305-314.

• Wolfart S, Quaas AC, Freitag S, Kropp P, Gerber WD, Kern M: Subjective and objective
perception of upper incisors. J Oral Rehabil, 2006; 33 (7): 489-495.

• Yang B, Scharnberg M, Wolfart S, Quaas AC, Ludwig K, Adelung R, Kern M: Influence of
contamination on bonding to zirconia ceramic. J Biomed Mater Res B, 2006 (online).

Fallbeispiele
• Marquardt P, Zech P: Die Versorgung des zahnlosen Unterkiefers mit einer CAD/CAM gefertigten

implantatgetragenen Extensionsbrücke � Ein Fallbericht. Implantologie, 2006; 14 (3): 219.

• Smeekens S: Compromised Anterior Esthetics Following Orthodontic Treatment for Loss of
Central Incisors: Part 1. The European Journal of Esthetic Dentistry, 2006; 1 (3): 256-267.

• Smeekens S: Compromised Anterior Esthetics Following Orthodontic Treatment for Loss of
Central Incisors: Part 2. The European Journal of Esthetic Dentistry, 2006; 1 (4): 362-372.
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Vorträge
• Andriotelli M, Att W, Kohal RJ: Bruchfestigkeit von Zirkoniumdioxidimplantaten nach Alterung in

der Kaumaschine. 2006 (Gemeinschaftstagung der Deutschen Gesellschaft für Zahnärztliche
Prothetik und Werkstoffkunde/Swiss Society of Reconstructive Dentistry (Basel, Schweiz,
27.-30.04.2006)).

• Bächle M, Butz F, Han JS, Kohal R: Osteoblastäres Verhalten auf einer
Zirkoniumdioxidoberfläche. Eine Pilotuntersuchung. 2006 (19. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Implantologie im Zahn-, Mund- und Kieferbereich e.V. 2006 (Dresden, 30. 11.
2006-2. 12. 2006)).

• Bakalinis E, Bächle M, Butz F, Kohal RJ: Verhalten osteoblastärer CAL72-Zellen auf
unterschiedlichen ZrO2-Oberflächen (ATZ). 2006 (Gemeinschaftstagung der Deutschen
Gesellschaft für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde und der Schweizerischen
Gesellschaft für rekonstruktive Zahnmedizin (Basel, Schweiz, April 2006)).

• Butz F: A ceramic implant. 2006 (Nobel Biocare World Tour 2006 (Malmö, Sweden, April 2006)).

• Butz F: Die Behandlungsplanung beim Sanierungspatient. 2006 (DENTIMED Rems-MurrGbR
(Remshalden-Hebsack, Deutschland, September 2006)).

• Butz F: A ceramic implant. 2006 (Nobel Biocare World Tour 2006 (Sao Paulo, Brasil, August
2006)).

• Grous A, Koutayas SO, Charisis D: Patient-Dentist-Dental technician: Seeking communication
for improving quality in prosthetic dentistry. 2006 (28th Hellenic Congress, Greek Dental
Federation (Athens, Greece, 2.-5.11.2006)).

• Heydecke G: Aufbau vitaler und avitaler Zähne vor prothetischer Restauration. 2006 (39.
Deutscher Zahnärztlicher Fortbildungskongress (Berlin, Deutschland, 20.09.2006)).

• Heydecke G: Brauchen wir ein okklusales Konzept in der Totalprothetik? 2006 (21.
Wissenschaftliche Fortbildungstagung der Bezirkszahnärztekammer Freiburg (Titisee,
Deutschland, 28./29.04.2006)).

• Heydecke G: Avital und langlebig: Aufbauten vor prothetischer Restauration. 2006
(Wissenschaftliche Fortbildungstagung der Zahnärztekammer Sachsen, (Chemnitz, Deutschland,
14.10.2006)).

• Knauf M: Optimierung der Ästhetik 2006 (Nobel Biocare World Tour (Frankfurt, Deutschland,
11.03.2006)).

• Knauf M: Einführung in die Nobel Guide Software, theoretischer und praktischer Kurs. 2006
(Referent für Nobel Guide® (Heidelberg, Deutschland, 14./15.04.2006)).

• Knauf M: Einführung in die Nobel Guide Software, theoretischer und praktischer Kurs. 2006
(Referent für Nobel Guide® (Berlin, Deutschland, 12./13.05.2006)).

• Knauf M: Vertiefen Sie Ihre Nobel Guide Kenntnisse und Fertigkeiten �für Zahnärzte und
Zahntechniker- 2006 (Workshop Nobel Biocare World Tour (Dresden, Deutschland, 19.10.2006)).

• Knauf M: Einführung in die Nobel Guide Software, theoretischer und praktischer Kurs. 2006
(Referent für Nobel Guide® (Dresden, Deutschland, 21./22.07.2006)).

• Knauf M: CAD/CAM auf Zähnen und Implantaten. 2006 (zahntechnisches Labor (Calbe,
Deutschland, 12.07.2006)).

• Knauf M: Einführung in die Nobel Guide Software, theoretischer und praktischer Kurs. 2006
(Referent für Nobel Guide® (Freiburg, Deutschland, 31.05.2006)).

• Knauf M: Nahtmaterialien und Nahttechniken in der plastischen Parodontalchirurgie. 2006
(Healthco-Breitschmid AG (Dietikon, Schweiz, 26.10.2006)).

• Knauf M: Navigation in der dentalen Implantologie. 2006 (Zahnärztekammer Hannover
(Bezirksstelle Lüneburg, 15.11.2006)).

• Knauf M: Kronen und Brückenprothetik. 2006 (Referent für die Zahntechniker-Meisterschule in
Freiburg (12 Unterichtseinheiten)).

• Kohal RJ: Gibt es was Neues zu Keramikimplantaten? 2006 (19. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Implantologie im Zahn-, Mund- und Kieferbereich e.V. (Dresden, D, November/
Dezember 2006)).

• Kohal RJ: Ein Keramikimplantat. 2006 (Nobel Biocare World Tour 2006 (Frankfurt, Deutschland,
März 2006)).
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• Kohal RJ: A ceramic implant. 2006 (Nobel Biocare World Tour 2006 (Sun City, Südafrika, April
2006)).

• Kohal RJ: A ceramic implant. 2006 (Nobel Biocare World Tour 2006 (Mumbai, Indien, April
2006)).

• Kohal RJ: A ceramic implant. 2006 (Nobel Biocare World Tour 2006 (Phoenix, USA, Mai 2006)).

• Kohal RJ: A ceramic implant. 2006 (Nobel Biocare World Tour 2006 (Tokyo, Japan, Mai 2006)).

• Kohal RJ: A ceramic implant. 2006 (Nobel Biocare World Tour 2006 (Paris, Frankreich, Juni
2006)).

• Kohal RJ: A ceramic implant. 2006 (Nobel Biocare World Tour 2006 (Sydney, Australia, Juni
2006)).

• Kohal RJ: A ceramic implant. 2006 (Nobel Biocare World Tour 2006 (Dresden, Deutschland,
Oktober 2006)).

• Kohal RJ: A ceramic implant. 2006 (Nobel Biocare World Tour 2006 (Montreal, Canada,
November 2006)).

• Kohal RJ: Ausblick in die Zukunft - Keramikimplantate. 2006 (Workshop NobelBiocare; 19.
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Implantologie im Zahn-, Mund- und Kieferbereich
e.V. ( Dresden, Deutschland, November/Dezember 2006)).

• Koutayas SO: All ceramic anterior restorations. 2006 (Society of Contemporary Dentistry,
continuing education sessions (Athens, Greece, 4.2.2006)).

• Koutayas SO: All ceramic posterior restorations. 2006 (Society of Contemporary Dentistry,
continuing education sessions (Athens, Greece, 4.2.2006)).

• Koutayas SO: Anterior all-ceramic restorations: A realistic clinical approach. 2006 (Dental
Society of Ionian Islands (Zante, Greece, 12.-14.5.2006)).

• Kreissl ME, Heydecke G, Metzger M, Schön R: Funktionelle und ästhetische Rehabilitation
nach Hemimaxillektomie: Doppelkronenprothese in Verbindung mit Zygomaimplantat. 2006
(Jahrestagung SSRD und DGZPW (Basel, Schweiz, 29.11.2006)).

• Ludwig A, Heydecke G, Aggstaller H, Böning K, Busche E, Ebenhöh J, Eschbach S, Gitt I,
Hannak W, Lazarek K, Mundt T, Pospiech P, Reinhardt W, Schädler M, Stark H, Wöstmann
B: Einfluss unterschiedlicher prothetischer Versorgungen der verkürzten Zahnreihe auf die
Zielkriterien Karies, Vitalität und Zahnverlust. 3-Jahres-Ergebnisse einer multizentrischen Studie.
2006 (Jahrestagung SSRD und DGZPW (Basel, Schweiz, 29.04.2006)).

• Marquardt P: Einführung in die Nobel Guide Software, theoretischer und praktischer Kurs 2006.
2006 (Referent für Nobel Guide (Freiburg, Deutschland, 31.05.2006)).

• Marquardt P: Einführung in die Nobel Guide Software, theoretischer und praktischer Kurs 2006.
2006 (Referent für Nobel Guide (Heidelberg, Deutschland, 14.04.2006)).

• Marquardt P: Einführung in die Nobel Guide Software, theoretischer und praktischer Kurs 2006.
2006 (Referent für Nobel Guide (Berlin, Deutschland, 12.05.2006)).

• Marquardt P: Partielle Prothetik 2006 (Referent für die Zahntechniker Meisterschule (Freiburg,
30.05.06)).

• Marquardt P: All on 4 � Live-Op 2006 (World Tour Nobel Biocare (Dresden, 20.10.06)).

• Marquardt P: Advantages and Disadvantages of navigation in implant dentistry. 2006 (EAO
(Zürich 06.10.06)).

• Marquardt P: Anterior single implant. 2006 (Neue Gruppe Youngster Workshop (Hannover,
02.11.06)).

• Senilmaz DP, Canay S, Heydecke G, Strub JR: The influence of dynamic loading with a dual
axis chewing simulator on the fracture strength of posterior all-ceramic crown systems. 2006
(European Prosthodontic Association (2.-4.11.2006)).

• Smeekens S: Implantologisch-prothetische Rehabilitation eines zahnlosen Oberkiefers nach
vorgängigem Implantationsmisserfolg. 2006 (Gemeinschaftstagung DGZPW, SSRD (Basel,
Schweiz, 27-30.04.2006)).

• Smeekens S: Behandlungskonzepte in der rekonstruktiven Zahnmedizin. 2006 (Spezialisierung
für rekonstruktive Zahnmedizin der SSRD (Basel, Schweiz, 05.09.2006)).
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• Smeekens S: Das synoptische Behandlungskonzept. 2006 (Curriculum Prothetik APW-
Fortbildungsreihe (Freiburg, Deutschland, 03-04.11.2006)).

• Stamouli K, Att W, Gerds, T, Strub JR: Fracture resistance of different Zirconia three-unit
posterior all-ceramic Fixed Partial Dentures. 2006 (Nobel Biocare World Tour 2006, Dresden,
(19.-21.10.2006)).

• Stamouli K, Att W, Gerds T, Tomic M: Bruchfestigkeit von dreigliedrigen Zirkoniumdioxid
Seitenzahnbrücken. 2006 (55. Jahrestagung der DGZPW in Basel (27.-30.04.2006)).

• Strub JR: Endo or implant? 2006 (Greek Society of Esthetic Dentistry (Thessaloniki, Greece,
März 2006)).

• Strub JR: What�s new in oral implantology? 2006 (2 Tageskurs, ASIO (Freiburg, D, März 2006)).

• Strub JR: The ceramic implant. 2006 (Nobel Biocare World Tour 2006 (Baltimore, USA, April
2006)).

• Strub JR: (CAD)-CAM technology in restorative dentistry. 2006 (Korean Academy of
Implantology (Seoul, Korea, April 2006)).

• Strub JR: Endo or implant? 2006 (Korean Academy of Implantology (Seoul, Korea, April 2006)).

• Strub JR: Endo or implant? 2006 (Northeastern Gnathological Society (New York, USA, April
2006)).

• Strub JR: The ceramic implant. 2006 (Nobel Biocare World Tour 2006 (Hong Kong, China,
September 2006)).

• Strub JR: The ceramic implant. 2006 (Nobel Biocare World Tour 2006 (Maastrich, Holland,
September 2006)).

• Strub JR: The ceramic implant. 2006 (Nobel Biocare World Tour 2006 (London, England,
September 2006)).

• Strub JR: Clinical requirements regarding implants in partially edentulous patients. 2006 (15th
Annual Scientific Meeting EAO (Zürich, Switzerland, October 2006)).

• Strub JR: New trends in occlusion. 2006 (5th World Dental Meeting (Yokohama, Japan, October
2006)).

• Strub JR: University based implant program. 2006 (Nobel Biocare World Tour 2006 (Dresden, D,
October 2006)).

• Strub JR: Predictable Procera restorations on teeth and implants. 2006 (Nobel Biocare World
Tour 2006 (Rimini, Italy, October 2006)).

• Strub JR: Predictable Procera restorations on teeth and implants. 2006 (Nobel Biocare World
Tour 2006 (Barcelona, Spain, November 2006)).

• Strub JR: Tooth colored implants. 2006 (Nobel Biocare World Tour 2006 (Barcelona, Spain,
November 2006)).

• Tuna T: Arbeitserfahrungen in Entwicklungsländern. 2006 (Deutschen Zahnärztetag (Erfurt,
Deutschland, 23.11.2006)).

• Wassermann A, Kaiser M, Strub JR: Klinische Langzeitresultate von Vita In-Ceram® Classic.
Eine systematische Übersichtsarbeit. 2006 (DGZPW (Basel, Switzerland, April 2006)).

• Witkowski S: Implant- abutment connections: effects on clinical and laboratory procedures.
2006 (European Association for Osseointegration, 15th Annual Scientific Meeting (Zürich,
5.-7.10.2006)).

• Witkowski S: The present state of zirconia ceramics in dentistry. 2006 (4th International
Quintessence Symposium (29.04.2006)).

Reviews/Übersichtsartikel in wissenschaftlichen Fachzeitschriften
• Kaiser M, Wasserman A, Strub JR: Klinische Bewährung von Vita In-Ceram Classic: Eine

systematische Übersichtsarbeit. [Long-term clinical results of VITA In-Ceram Classic: a
systematic review] Schweiz Monatsschr Zahnmed, 2006; 116 (2): 120-128.

• Koumanou M, Pelekanos S, Pepelassi E, Koutayas SO: Double crown systems: Classification
and clinical applications in removable and fixed prosthodontics. [Greek]. Odontostomatological
Progress, 2006; 60 (1): 68-78.
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• Muche R, Strub JR: Therapiemöglichkeiten nach Einzelzahnverlust: Implantatgetragene Krone
versus Brücke. Implantologie, 2006; 1: 19-31.

• Strassburger C, Kerschbaum T, Heydecke G: Einfluss von konventionellem und
implantatgetragenem Zahnersatz auf Lebensqualität und Zufriedenheit - Eine Literaturübersicht.
Implantologie, 2006; 14 (3): 221-233.

• Türp JC, Schindler HJ, Rodiger O, Smeekens S, Marinello CP: Vertikale und horizontale
Kieferrelation in der rekonstruktiven Zahnmedizin. Eine kritische Literaturübersicht. Schweiz
Monatsschr Zahnmed, 2006; 116 (4): 403-417.

Abschlussarbeiten

Promotionen:
• Andreiotelli, Marina: Survival rate and fracture resistance of zirconium dioxide implants after

exposure to the artificial mouth: An in-vitro study. (Erstgutachter/in Prof. Dr. R. J. Kohal,
Zweitgutachter/in PD Dr. T. Auschill), 2006.

• Bleise, Wolfgang-Heinz: Einfluss des endodontischen Aufbaus auf die Frakturfestigkeit avitaler
Seitenzähne: Untere Molaren mit zweiflächigen Hartsubstanzdefekten. (Erstgutachter/in PD Dr.
G. Heydecke, Zweitgutachter/in PD Dr. P. Hahn), 2006.

• Encke, Birgit: Die Beeinflussung des Energiestoffwechsels und der belastungsinduzierten
muskulären und systemischen Stressreaktion durch eine orale Gabe von stabilisiertem NADH
(ENADA®) bei Ausdauersportlern. (Erstgutachter/in Prof. Dr. med. Aloys Berg, Zweitgutachter/in
Prof. Dr. med. Hans-Peter Zahradnik), 2006.

• Grigoriadou, Marianna: Fracture resistance of three-unit posterior zirconium dioxide fixed partial
dentures. An in vitro study. (Erstgutachter/in Prof. Dr. J. R. Strub, Zweitgutachter/in PD Dr. T.
Auschill), 2006.

• Haro Divin, Ximena Paola: Evaluation der quantitativen lichtinduzierten Fluoreszenz (QLF) zur
Diagnostik der Karies im frühen Stadium - eine in Situ-Studie. (Erstgutachter/in PD Dr. Hahn,
Zweitgutachter/in Prof. Dr. Ralf J. Kohal), 2006.

• Kulis, Andreja: Verbundfestigkeit verschiedener dentaler Zirkoniumdioxidgerüstmaterialien
und Verblendkeramiken. (Erstgutachter/in Prof. Dr. J. R. Strub, Zweitgutachter/in Prof. Dr. J.
Hausselt), 2006.

• Kurths, Volker: Der Einfluss unterschiedlicher Präparationsgeometrien auf die Randspaltqualität
von keramischen Teilkronen an Unterkiefermolaren. (Erstgutachter/in Prof. Dr. J.R. Strub,
Zweitgutachter/in PD Dr. T. Auschill), 2006.

• Lauer, Christian Dagwin: Üb´ immer Treu und Redlichkeit � Veränderungen in der
Anzeigenwerbung in zahnmedizinischen Fachzeitschriften (1960-2004). Eine vergleichende
Analyse. (Erstgutachter/in Prof. Dr. J. C. Türp, Zweitgutachter/in Prof. Dr. G. Krekeler), 2006.

• Sahm, Andreas: Qualitative und quantitative Analyse von parodontopathogenen
Mikroorganismen bei Patienten mit koronaren Herzkrankheiten. (Erstgutachter/in Prof. Dr. R. J.
Kohal, Zweitgutachter/in Prof. Dr. E. Hellwig), 2006.

• Sauter, Marion: Vergleich der durch Bleichen bedingten Mikrohärteveränderung des
Schmelzes an Menschen- und Rinderzähnen unter Verwendung von zwei unterschiedlichen
carbamidperoxidhaltigen Bleichmitteln. (Erstgutachter/in Prof. Dr. med. dent. I. Jonas,
Zweitgutachter/in Prof. Dr. med. dent. R. J. Kohal), 2006.

• Stamouli, Kassiani: Fracture resistance of different zirconia three-unit posterior all ceramic fixed
partial dentures. (Erstgutachter/in Prof. Dr. Jörg R. Strub, Zweitgutachter/in Prof. Dr. J. Hausselt),
2006.

• Stolz, Annemarie: Entwicklung eines Handbuchs und Formulars zum Zahnmedizinischen
Assessment. (Erstgutachter/in Prof. Dr. J. C. Türp, Zweitgutachter/in Prof. Dr. H. W. Heiß), 2006.

Gastwissenschaftler
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• Akkad, Ahmed, Syrien, Postgraduierter, 16.08.2003 bis 30.11.2006

• Andreiotelli, Marina, Griechenland, Postgraduierte, 01.11.2003 bis 15.01.2007

• Bakalinis, Emmanouli, Griechenland, Postgraduierter, 05.05.2003 bis 04.05.2006

• Chaar, Saad, Syrien, Postgraduierter, 01.09.2006 bis 31.08.2009

• Grigoriadou, Marianna, Griechenland, Postgraduierte, 12.05.2003 bis 11.05.2006

• Han, Jung-Suk (DDS, MS PhD), Korea, Visiting Professor, 01.09.2005 bis 31.08.2006

• Kulis, Andreja, Slowenien, Postgraduierte, 01.10.2003 bis 31.03.2007

• Pinilla Martin, Pilar, Spanien, Postgraduierte, 18.10.2005 bis 31.12.2008

• Stamouli, Kassiani, Griechenland, Postgraduierte, 12.05.2003 bis 11.05.2006

• Stoumpis, Christos, Griechenland, Postgraduierter, 01.07.2006 bis 30.06.2009

• Thomopoulou, Evangelia, Griechenland, Postgraduierte, 01.02.2006 bis 31.01.2009

• Tsakona, Anastasia, Griechenland, Postgraduierte, 01.02.2006 bis 31.01.2009

• Vagkopoulou, Thaleia, Griechenland, Postgraduierte, 01.02.2006 bis 31.01.2009

• Wassermann, Avi, Österreich, Postgraduierter, 01.06.2003 bis 31.05.2006

• Wjal, Eugen, Deutschland, Postgraduierter, 01.06.2006 bis 31.05.2007


